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(57)【特許請求の範囲】

【請求項１】

　構造式が下記の化学式１で表されることを特徴とするイオン液体。
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【 化 １ 】

　 た だ し 、 ｎ ＝ １ 、 か つ 、 Ｒ ＝ Ｈ で あ る 場 合 を 除 く 。

【 請 求 項 ２ 】

　 ト リ フ ル オ ロ メ タ ン ス ル ホ ン イ ミ ド 水 溶 液 を 触 媒 と し て 、 四 級 ア ン モ ニ ウ ム 塩 含 有 有 機

ト リ ア ル コ キ シ シ ラ ン の ゾ ル － ゲ ル 反 応 を 生 じ さ せ る 工 程 を 有 し 、 請 求 項 １ に 記 載 の イ オ

ン 液 体 を 得 る こ と を 特 徴 と す る イ オ ン 液 体 の 製 造 方 法 。

【 請 求 項 ３ 】

　 前 記 四 級 ア ン モ ニ ウ ム 塩 含 有 有 機 ト リ ア ル コ キ シ シ ラ ン は 、 ト リ メ チ ル ［ ３ － （ ト リ エ

ト キ シ シ リ ル ） プ ロ ピ ル ］ ア ン モ ニ ウ ム ク ロ リ ド で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載

の イ オ ン 液 体 の 製 造 方 法 。

【 請 求 項 ４ 】

　 前 記 ゾ ル － ゲ ル 反 応 を 生 じ さ せ る 工 程 の 後 に 、 前 記 ゾ ル － ゲ ル 反 応 後 に 含 ま れ る 水 分 を

除 去 す る 工 程 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ 又 は ３ に 記 載 の イ オ ン 液 体 の 製 造 方 法 。

【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】

【 技 術 分 野 】

【 ０ ０ ０ １ 】

　 本 発 明 は 、 シ ル セ ス キ オ キ サ ン 構 造 を 有 す る イ オ ン 液 体 及 び そ の 製 造 方 法 に 関 す る 。

【 背 景 技 術 】

【 ０ ０ ０ ２ 】

　 近 年 、 イ オ ン 液 体 は 、 不 揮 発 性 、 難 燃 性 、 イ オ ン 導 電 性 、 高 い 熱 安 定 性 な ど の 特 徴 を 有

す る こ と か ら 、 キ ャ パ シ タ 、 リ チ ウ ム イ オ ン 電 池 、 色 素 増 感 太 陽 電 池 、 燃 料 電 池 等 の 電 解

質 と し て の 利 用 が 期 待 さ れ て い る （ 非 特 許 文 献 １ 参 照 ） 。

【 ０ ０ ０ ３ 】

　 イ オ ン 液 体 の 定 義 と し て 「 室 温 付 近 （ １ ０ ０ ℃ 以 下 ） に 融 点 （ Ｔ m ） を 有 す る 塩 で あ り

、 イ オ ン の み か ら な る 液 体 」 が 一 般 的 に 受 け 入 れ ら れ て い る （ 非 特 許 文 献 ２ 参 照 ） 。 し か

し 、 必 ず し も １ ０ ０ ℃ 以 下 に Ｔ m が あ る も の に 限 定 さ れ る わ け で は な く 、 非 晶 質 な イ オ ン

液 体 に お い て は 、 Ｔ m は 存 在 せ ず 、 ガ ラ ス 転 移 点 （ Ｔ g ） の み を 示 す も の も 報 告 さ れ て い る

。 例 え ば 、 非 晶 質 な イ オ ン 液 体 で あ る １ － ブ チ ル － ３ － メ チ ル イ ミ ダ ゾ リ ウ ム テ ト ラ フ ル

オ ロ ボ レ ー ト は 、 － ８ ５ ℃ に Ｔ g を 示 す が Ｔ m は 存 在 し な い （ 非 特 許 文 献 ３ 参 照 ） 。 こ れ は
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、 か さ 高 い 置 換 基 の 影 響 に よ る も の と 考 え ら れ る が 、 こ の よ う な イ オ ン 液 体 は Ｔ g 以 上 で

流 動 性 を 示 す 、 い わ ゆ る 「 液 体 」 と な る 。 ま た 、 １ － エ チ ル － ３ － メ チ ル イ ミ ダ ゾ リ ウ ム

カ チ オ ン と リ ン 酸 誘 導 体 ア ニ オ ン （ ［ （ Ｍ ｅ Ｏ ） （ Ｒ ） Ｐ Ｏ 2 ］ ） か ら な る イ オ ン 液 体 も

、 Ｔ m を 示 さ ず Ｔ g の み が 観 測 さ れ る こ と が 報 告 さ れ て い る （ 非 特 許 文 献 ４ 参 照 ） 。 こ の た

め 、 イ オ ン 液 体 を 「 室 温 付 近 （ １ ０ ０ ℃ 以 下 ） で 『 液 体 』 の 状 態 を 示 す 、 カ チ オ ン 及 び ア

ニ オ ン の み か ら 構 成 さ れ る 『 塩 』 」 と 定 義 す る こ と も で き る 。

【 ０ ０ ０ ４ 】

　 イ オ ン 液 体 に 用 い ら れ る カ チ オ ン に は 、 四 級 ア ン モ ニ ウ ム や イ ミ ダ ゾ リ ウ ム 、 ピ リ ジ ニ

ウ ム な ど が あ り 、 一 方 ア ニ オ ン と し て は 、 臭 化 物 イ オ ン や ト リ フ ラ ー ト な ど の ハ ロ ゲ ン 系

、 テ ト ラ フ ェ ニ ル ボ レ ー ト な ど の ホ ウ 素 系 、 ヘ キ サ フ ル オ ロ ホ ス フ ェ ー ト な ど の リ ン 系 な

ど が あ る 。

【 ０ ０ ０ ５ 】

　 一 般 に 、 無 機 イ オ ン 同 士 か ら な る 塩 に は 、 室 温 で イ オ ン 液 体 に な る も の は 比 較 的 少 な く

、 多 く の イ オ ン 液 体 は カ チ オ ン 及 び ア ニ オ ン の 両 方 又 は 一 方 が 有 機 イ オ ン か ら 構 成 さ れ て

い る 。 し か し 、 無 機 成 分 （ 例 え ば シ ロ キ サ ン （ Ｓ ｉ － Ｏ － Ｓ ｉ ） 結 合 を 骨 格 と す る 材 料 ）

を よ り 多 く 含 む イ オ ン 液 体 の 開 発 は 、 耐 久 性 や 耐 熱 性 、 難 燃 性 の 向 上 が 予 想 さ れ 、 よ り 安

全 な 電 解 質 と し て の 利 用 が 期 待 さ れ る 。 例 え ば 、 自 動 車 用 途 で の リ チ ウ ム イ オ ン 電 池 や キ

ャ パ シ タ 用 の 電 解 質 に お い て は 、 事 故 の 際 に 被 害 を 最 小 限 に 食 い 止 め る た め に も 難 燃 性 の

性 質 が 非 常 に 重 要 と な る 。 以 上 の 背 景 よ り 、 最 近 、 Ｓ ｉ － Ｏ － Ｓ ｉ 結 合 骨 格 材 料 で あ る か

ご 型 オ ク タ シ ル セ ス キ オ キ サ ン （ 以 下 、 シ ル セ ス キ オ キ サ ン を 「 Ｓ Ｑ 」 と も い う ） の 側 鎖

に カ ル ボ キ シ レ ー ト ア ニ オ ン 、 対 イ オ ン に イ ミ ダ ゾ リ ウ ム カ チ オ ン を 有 す る も の が 室 温 付

近 に Ｔ m を も つ イ オ ン 液 体 の 性 質 を 示 す こ と が 報 告 さ れ て い る （ 非 特 許 文 献 ５ 参 照 ） 。

【 ０ ０ ０ ６ 】

　 し か し な が ら 、 か ご 型 オ ク タ Ｓ Ｑ イ オ ン 液 体 は 、 多 段 階 の 反 応 お よ び 煩 雑 な 精 製 過 程 を

要 す る こ と か ら 、 Ｓ Ｑ 構 造 を 有 す る イ オ ン 液 体 の よ り 簡 便 な 合 成 手 法 の 開 拓 が 求 め ら れ て

い る 。

【 ０ ０ ０ ７ 】

　 一 方 で こ れ ま で に 本 発 明 者 ら は 、 Ｓ Ｑ の 原 料 と な る ア ミ ノ 基 含 有 有 機 ト リ ア ル コ キ シ シ

ラ ン を 酸 水 溶 液 中 で 加 水 分 解 ／ 縮 合 反 応 （ ゾ ル － ゲ ル 反 応 ） す る こ と に よ り 、 は し ご 型 ポ

リ Ｓ Ｑ （ 特 許 文 献 １ 、 非 特 許 文 献 ６ 、 非 特 許 文 献 ７ 、 非 特 許 文 献 ８ ） や か ご 型 オ リ ゴ Ｓ Ｑ

（ 非 特 許 文 献 ９ ） な ど の 規 則 的 な 構 造 を も つ 溶 媒 に 可 溶 な カ チ オ ン 性 Ｓ Ｑ が 得 ら れ る こ と

を 報 告 し て い る 。 さ ら に 、 シ ア ノ 基 含 有 有 機 ト リ ア ル コ キ シ シ ラ ン を 塩 基 水 溶 液 中 で ゾ ル

－ ゲ ル 反 応 す る こ と に よ っ て も 、 溶 媒 に 可 溶 な ア ニ オ ン 性 は し ご 型 ポ リ Ｓ Ｑ が 合 成 で き る

こ と を 見 出 し て い る （ 非 特 許 文 献 １ ０ ） 。

【 先 行 技 術 文 献 】

【 特 許 文 献 】

【 ０ ０ ０ ８ 】

【 特 許 文 献 １ 】 特 許 第 ４ ５ ５ ５ ９ ６ ２ 号 公 報

【 非 特 許 文 献 】

【 ０ ０ ０ ９ 】

【 非 特 許 文 献 １ 】 石 川 正 司 著 ， 未 来 エ ネ ル ギ ー 社 会 を ひ ら く キ ャ パ シ タ ， ケ イ ・ デ ィ ー ・

ネ オ ブ ッ ク ， ３ 章 ， ｐ ． ８ ３ － ８ ８ ， ２ ０ ０ ７ 年

【 非 特 許 文 献 ２ 】 最 先 端 材 料 シ ス テ ム Ｏ ｎ ｅ 　 Ｐ ｏ ｉ ｎ ｔ 　 イ オ ン 液 体 ， 高 分 子 学 会 編 ，

共 立 出 版 ， ２ ０ １ ２ 年

【 非 特 許 文 献 ３ 】 T. Nishida et al. , Journal of Fluorine Chemistry, vol.120, p.135

-141, 2003年

【 非 特 許 文 献 ４ 】 H. Ohno et al. , Green Chemistry, vol.10, p.44-46, 2008年

【 非 特 許 文 献 ５ 】 Y. Chujo et al. , Journal of the A merican Chemical Society, vol.1

32, p.17649-17651, 2010年

【 非 特 許 文 献 ６ 】 Y. Kaneko et al. , Chemistry of Materials, vol.16, p.3417-3423, 2
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004年

【 非 特 許 文 献 ７ 】 Y. Kaneko et al. , Polymer, vol.46, p.1828-1833, 2005年

【 非 特 許 文 献 ８ 】 Y. Kaneko et al. , International Journal of Polymer Science, Arti

cle ID 684278, 2012年

【 非 特 許 文 献 ９ 】 Y. Kaneko et al. , Journal of Materials Chemistry, vol.22, p.1447

5-14478, 2012年

【 非 特 許 文 献 １ ０ 】 Y. Kaneko et al. , Polymer, vol.53, p.6021-6026, 2012年

【 発 明 の 概 要 】

【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】

【 ０ ０ １ ０ 】

　 本 発 明 の 目 的 は 、 容 易 に 製 造 す る こ と が で き る Ｓ Ｑ 構 造 を 有 す る イ オ ン 液 体 及 び そ の 製

造 方 法 を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。

【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】

【 ０ ０ １ １ 】

　 本 発 明 者 は 、 上 記 目 的 を 達 成 す る た め に 鋭 意 検 討 を 重 ね た 結 果 、 上 記 の 従 来 の 手 法 は 、

反 応 中 に イ オ ン に な り 得 る 置 換 基 を も つ 有 機 ト リ ア ル コ キ シ シ ラ ン で あ れ ば 、 規 則 構 造 を

有 す る イ オ ン 性 Ｓ Ｑ の 合 成 に 適 用 で き る た め 、 種 々 の 有 機 ト リ ア ル コ キ シ シ ラ ン を 用 い て

ゾ ル － ゲ ル 反 応 を 検 討 す る こ と で 、 イ オ ン 液 体 と な る Ｓ Ｑ の 合 成 も 可 能 で は な い か と の 考

え に 至 っ た 。 そ し て 、 本 発 明 者 ら に よ っ て 既 に 報 告 さ れ た カ チ オ ン 性 Ｓ Ｑ （ 特 許 文 献 １ 、

非 特 許 文 献 ６ 、 非 特 許 文 献 ７ 、 非 特 許 文 献 ８ 、 非 特 許 文 献 ９ ） の 合 成 手 法 に お け る モ ノ マ

ー を 四 級 ア ン モ ニ ウ ム 塩 含 有 有 機 ト リ ア ル コ キ シ シ ラ ン に 、 酸 触 媒 を ト リ フ ル オ ロ メ タ ン

ス ル ホ ン イ ミ ド （ Ｔ Ｆ Ｓ Ｉ ： （ Ｃ Ｆ 3 Ｓ Ｏ 2 ） 2 Ｎ Ｈ ） 水 溶 液 に す る こ と で 、 Ｓ Ｑ 骨 格 を も

つ イ オ ン 液 体 が 得 ら れ る こ と を 見 出 し た 。

【 ０ ０ １ ２ 】

　 本 発 明 に 係 る イ オ ン 液 体 は 、 構 造 式 が 下 記 の 化 学 式 １ で 表 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 。

【 ０ ０ １ ３ 】

【 化 １ 】

　 た だ し 、 ｎ ＝ １ 、 か つ 、 Ｒ ＝ Ｈ で あ る 場 合 を 除 く 。

【 ０ ０ １ ４ 】
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　 本 発 明 に 係 る イ オ ン 液 体 の 製 造 方 法 は 、 ト リ フ ル オ ロ メ タ ン ス ル ホ ン イ ミ ド 水 溶 液 を 触

媒 と し て 、 四 級 ア ン モ ニ ウ ム 塩 含 有 有 機 ト リ ア ル コ キ シ シ ラ ン の ゾ ル － ゲ ル 反 応 を 生 じ さ

せ る 工 程 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 。 本 発 明 に 係 る イ オ ン 液 体 の 製 造 方 法 に よ り 、 上 記 化

学 式 １ で 表 さ れ る イ オ ン 液 体 が 得 ら れ る 。

【 発 明 の 効 果 】

【 ０ ０ １ ５ 】

　 本 発 明 に よ れ ば 、 Ｓ Ｑ 構 造 を 有 す る イ オ ン 液 体 を 容 易 に 製 造 す る こ と が で き る 。

【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】

【 ０ ０ １ ６ 】

【 図 １ 】 イ オ ン 液 体 の 製 造 方 法 を 示 す 図 で あ る 。

【 図 ２ 】
1
Ｈ 　 Ｎ Ｍ Ｒ （ 核 磁 気 共 鳴 ） ス ペ ク ト ル 測 定 の 結 果 を 示 す 図 で あ る 。

【 図 ３ 】 Ｅ Ｄ Ｘ （ エ ネ ル ギ ー 分 散 型 Ｘ 線 分 析 ） の 結 果 を 示 す 図 で あ る 。

【 図 ４ 】
2 9
Ｓ ｉ 　 Ｎ Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル 測 定 の 結 果 を 示 す 図 で あ る 。

【 図 ５ 】 Ｘ Ｒ Ｄ （ Ｘ 線 回 折 ） 測 定 の 結 果 を 示 す 図 で あ る 。

【 図 ６ 】 試 料 の 流 動 性 の 変 化 を 示 す 図 で あ る 。

【 図 ７ 】 Ｄ Ｓ Ｃ （ 示 差 走 査 熱 量 ） 測 定 の 結 果 を 示 す 図 で あ る 。

【 発 明 を 実 施 す る た め の 形 態 】

【 ０ ０ １ ７ 】

　 本 発 明 者 は 、 Ｓ Ｑ 骨 格 を 有 す る イ オ ン 液 体 を 合 成 す る た め 、 鋭 意 に 研 究 し た 結 果 、 本 発

明 者 ら に よ っ て 既 に 発 明 さ れ た イ オ ン 性 Ｓ Ｑ の 合 成 手 法 に お い て 、 モ ノ マ ー に 四 級 ア ン モ

ニ ウ ム 塩 含 有 有 機 ト リ ア ル コ キ シ シ ラ ン 、 触 媒 に 超 強 酸 で あ る Ｔ Ｆ Ｓ Ｉ 水 溶 液 を 用 い て ゾ

ル － ゲ ル 反 応 す る と い う 簡 易 な 手 段 に よ り 、 室 温 付 近 に Ｔ g を 示 す 非 晶 質 な Ｓ Ｑ イ オ ン 液

体 を 合 成 で き る こ と を 見 出 し た 。

【 ０ ０ １ ８ 】

　 以 下 、 本 発 明 の 実 施 形 態 に つ い て 添 付 の 図 面 を 参 照 し て 具 体 的 に 説 明 す る 。 本 発 明 の 実

施 形 態 に 係 る イ オ ン 液 体 の 構 造 式 は 上 記 の 化 学 式 １ で 表 さ れ る 。 つ ま り 、 こ の イ オ ン 液 体

は 、 ３ － （ ト リ メ チ ル ア ン モ ニ ウ ム ） プ ロ ピ ル 基 を 側 鎖 に 有 し て い る 。 ま た 、 こ の イ オ ン

液 体 の 対 イ オ ン は Ｔ Ｆ Ｓ Ｉ ア ニ オ ン （ （ Ｃ Ｆ 3 Ｓ Ｏ 2 ） 2 Ｎ
-
） か ら な る 。

【 ０ ０ １ ９ 】

　 こ の イ オ ン 液 体 は 、 次 の よ う に し て 製 造 す る こ と が で き る 。 図 １ は 、 イ オ ン 液 体 の 製 造

方 法 を 示 す 図 で あ る 。

【 ０ ０ ２ ０ 】

　 先 ず 、 原 料 （ モ ノ マ ー ） と し て 、 四 級 ア ン モ ニ ウ ム 塩 含 有 有 機 ト リ ア ル コ キ シ シ ラ ン を

準 備 す る 。 四 級 ア ン モ ニ ウ ム 塩 含 有 有 機 ト リ ア ル コ キ シ シ ラ ン と し て は 、 例 え ば ト リ メ チ

ル ［ ３ － （ ト リ エ ト キ シ シ リ ル ） プ ロ ピ ル ］ ア ン モ ニ ウ ム ク ロ リ ド （ Ｔ Ｍ Ｔ Ｅ Ｓ Ｐ Ａ Ｃ ）

を 用 い る 。 ま た 、 触 媒 と し て 、 Ｔ Ｆ Ｓ Ｉ 水 溶 液 を 準 備 す る 。 次 い で 、 Ｔ Ｍ Ｔ Ｅ Ｓ Ｐ Ａ Ｃ に

Ｔ Ｆ Ｓ Ｉ 水 溶 液 を 加 え 、 撹 拌 す る 。 例 え ば 、 Ｔ Ｆ Ｓ Ｉ 水 溶 液 の 濃 度 は ０ ． ５ ｍ ｏ ｌ ／ Ｌ と

し 、 Ｔ Ｍ Ｔ Ｅ Ｓ Ｐ Ａ Ｃ に 対 す る Ｔ Ｆ Ｓ Ｉ の モ ル 比 （ Ｔ Ｆ Ｓ Ｉ の 量 （ ｍ ｏ ｌ ） ／ Ｔ Ｍ Ｔ Ｅ Ｓ

Ｐ Ａ Ｃ の 量 （ ｍ ｏ ｌ ） ） は １ ． ５ と す る 。 ま た 、 例 え ば 撹 拌 は 室 温 で ２ 時 間 行 う （ 図 １ 中

（ ａ ） ） 。 そ の 後 、 こ の 水 溶 液 か ら 相 分 離 し た 粘 性 の あ る 生 成 物 を デ カ ン テ ー シ ョ ン に よ

り 単 離 し 、 水 で 洗 浄 す る （ 図 １ 中 の （ ｂ ） ） 。 更 に 、 減 圧 下 で の 乾 燥 を 行 う （ 図 １ 中 の （

ｃ ） ） 。 続 い て 、 メ タ ノ ー ル に 溶 解 さ せ る （ 図 １ 中 の （ ｄ ） ） 。 そ し て 、 例 え ば ６ ０ ℃ の

開 放 系 で 蒸 発 乾 燥 し （ 図 １ 中 の （ ｅ ） ） 、 更 に １ ５ ０ ℃ の オ ー ブ ン で 加 熱 す る （ 図 １ 中 の

（ ｆ ） ） 。 メ タ ノ ー ル へ の 溶 解 及 び そ の 後 の 加 熱 は 、 減 圧 乾 燥 後 に も 生 成 物 中 に 僅 か に 含

ま れ る 水 を 取 り 除 く た め の 処 理 で あ る 。

【 ０ ０ ２ １ 】

　 こ の よ う な 方 法 に よ り 、 四 級 ア ン モ ニ ウ ム 塩 含 有 有 機 ト リ ア ル コ キ シ シ ラ ン の ゾ ル － ゲ

ル 反 応 が 生 じ 、 上 記 の 化 学 式 １ で 表 さ れ る イ オ ン 液 体 を 製 造 す る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ２ ２ 】

　 そ し て 、 こ の イ オ ン 液 体 は 、 後 述 の 実 験 で も 裏 付 け ら れ て い る よ う に 、 Ｓ ｉ － Ｏ － Ｓ ｉ
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結 合 を 骨 格 と し 、 従 来 の イ オ ン 液 体 よ り も 耐 久 性 、 耐 熱 性 及 び 難 燃 性 を 向 上 す る こ と が で

き る 。 従 っ て 、 よ り 高 い 安 全 性 が 求 め ら れ る 用 途 で の キ ャ パ シ タ 、 リ チ ウ ム イ オ ン 電 池 、

色 素 増 感 太 陽 電 池 、 燃 料 電 池 等 の 電 解 質 に 極 め て 好 適 で あ る 。

【 実 施 例 】

【 ０ ０ ２ ３ 】

　 次 に 、 本 発 明 者 が 行 っ た 実 験 に つ い て 説 明 す る 。 な お 、 こ の 実 験 に お け る 条 件 等 は 、 本

発 明 の 実 施 可 能 性 等 を 確 認 す る た め に 採 用 し た 例 で あ り 、 本 発 明 は 、 こ れ ら の 例 に 限 定 さ

れ る も の で は な い 。

【 ０ ０ ２ ４ 】

　 （ 第 １ の 実 験 ）

　 第 １ の 実 験 で は 、 先 ず 、 ガ ラ ス 容 器 中 で ０ ． ９ １ ８ １ ｇ （ ３ ． ０ ｍ ｍ ｏ ｌ ） の Ｔ Ｍ Ｔ Ｅ

Ｓ Ｐ Ａ Ｃ に ９ ． ０ ｍ Ｌ の （ ４ ． ５ ｍ ｍ ｏ ｌ ） ０ ． ５ ｍ ｏ ｌ ／ Ｌ 　 Ｔ Ｆ Ｓ Ｉ 水 溶 液 を 加 え 、

室 温 で ２ 時 間 撹 拌 し た 。 そ の 後 、 水 溶 液 か ら 相 分 離 し た 粘 性 の あ る 生 成 物 を デ カ ン テ ー シ

ョ ン に よ り 単 離 し 、 １ ０ ｍ Ｌ の 水 で １ ０ 回 洗 浄 後 、 減 圧 乾 燥 し た 。 更 に 、 生 成 物 中 に 僅 か

に 含 ま れ る 水 を 取 り 除 く た め に 、 ２ ｍ Ｌ の メ タ ノ ー ル を 加 え て 溶 解 し 、 開 放 系 で 溶 媒 が 蒸

発 す る ま で 加 熱 （ 約 ６ ０ ℃ ） し た 。 そ の 後 、 １ ５ ０ ℃ の オ ー ブ ン で ２ 時 間 加 熱 す る こ と で

Ｓ Ｑ イ オ ン 液 体 を 得 た （ 収 量 ： １ ． ０ ４ １ ２ ｇ 、 ２ ． ４ ０ ｍ ｍ ｏ ｌ 　 ｕ ｎ ｉ ｔ 、 収 率 ： ８

０ ％ ） 。 そ し て 、 Ｓ Ｑ イ オ ン 液 体 の 一 部 を 採 取 し 、 Ｊ Ｅ Ｏ Ｌ 製 の Ｅ Ｃ Ｘ － ４ ０ ０ 　 ｓ ｐ ｅ

ｃ ｔ ｒ ｏ ｍ ｅ ｔ ｅ ｒ に よ る
1
Ｈ 　 核 磁 気 共 鳴 （ Ｎ Ｍ Ｒ ） ス ペ ク ト ル 測 定 、 Ｐ ｈ ｉ ｌ ｉ ｐ ｓ

製 の Ｘ Ｌ － ３ ０ 　 Ｅ － Ｓ Ｅ Ｍ に よ る エ ネ ル ギ ー 分 散 型 Ｘ 線 分 析 （ Ｅ Ｄ Ｘ ） 、 Ｊ Ｅ Ｏ Ｌ 製 の

Ｅ Ｃ Ｘ － ４ ０ ０ 　 ｓ ｐ ｅ ｃ ｔ ｒ ｏ ｍ ｅ ｔ ｅ ｒ に よ る
2 9
Ｓ ｉ 　 Ｎ Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル 測 定 、 大 塚

電 子 製 の Ｄ Ｌ Ｓ － ８ ０ ０ ０ 　 ｓ ｐ ｅ ｃ ｔ ｒ ｏ ｐ ｈ ｏ ｔ ｏ ｍ ｅ ｔ ｅ ｒ に よ る 静 的 光 散 乱 に よ

る 分 子 量 測 定 、 及 び Ｘ ＇ Ｐ ｅ ｒ ｔ 　 Ｐ ｒ ｏ 　 ｄ ｉ ｆ ｆ ｒ ａ ｃ ｔ ｏ ｍ ｅ ｔ ｅ ｒ （ Ｐ Ａ Ｎ ａ ｌ

ｙ ｔ ｉ ｃ ａ ｌ 製 ） に よ る Ｘ 線 回 折 （ Ｘ Ｒ Ｄ ） 測 定 に よ る 構 造 解 析 を 行 っ た 。

【 ０ ０ ２ ５ 】

　 図 ２ に 、
1
Ｈ 　 Ｎ Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル 測 定 の 結 果 を 示 す 。 図 ２ に 示 す よ う に 、 モ ノ マ ー で あ

る Ｔ Ｍ Ｔ Ｅ Ｓ Ｐ Ａ Ｃ 中 の エ ト キ シ 基 （ － Ｃ Ｈ 2 Ｃ Ｈ 3 ） 及 び Ｔ Ｆ Ｓ Ｉ 触 媒 中 の ス ル ホ ン イ ミ

ド 基 （ － Ｎ Ｈ ） 由 来 の ピ ー ク が 消 失 し て い た 。 こ の こ と か ら 、 生 成 物 中 に 原 料 が 残 存 し て

い な い こ と が 確 認 さ れ た 。

【 ０ ０ ２ ６ 】

　 図 ３ に 、 Ｅ Ｄ Ｘ の 結 果 を 示 す 。 図 ３ に 示 す よ う に 、 塩 素 （ Ｃ ｌ ） 由 来 の ピ ー ク （ ２ ． ６

ｋ ｅ Ｖ 及 び ２ ． ８ ｋ ｅ Ｖ 付 近 ） が 観 測 さ れ ず 、 更 に ケ イ 素 （ Ｓ ｉ ） 及 び 硫 黄 （ Ｓ ） の 元 素

数 比 が 約 １ ： ２ （ １ ． ０ ０ ： ２ ． ０ ４ ） で あ っ た 。 こ の こ と か ら 、 生 成 物 は 等 モ ル の 四 級

ア ン モ ニ ウ ム カ チ オ ン 及 び Ｔ Ｆ Ｓ Ｉ ア ニ オ ン か ら 構 成 さ れ て い る こ と が 確 認 さ れ た 。

【 ０ ０ ２ ７ 】

　 図 ４ に 、
2 9
Ｓ ｉ 　 Ｎ Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル 測 定 の 結 果 を 示 す 。 図 ４ に 示 す よ う に 、 ３ つ の シ ロ

キ サ ン 結 合 を 有 す る Ｓ ｉ 原 子 を 表 す Ｔ
3
ピ ー ク （ － ６ ７ ． １ ｐ ｐ ｍ ） 及 び ２ つ の シ ロ キ サ

ン 結 合 を 有 す る Ｓ ｉ 原 子 を 表 す Ｔ
2
ピ ー ク （ － ５ ９ ． ５ ｐ ｐ ｍ ） が 観 測 さ れ た 。 更 に 静 的

光 散 乱 測 定 に よ る ジ ム プ ロ ッ ト 法 に よ り 、 重 量 平 均 分 子 量 （ Ｍ w ） は １ ８ ０ ０ と 算 出 さ れ

た 。 す な わ ち 、 こ の 生 成 物 は モ ノ マ ー 同 士 が シ ロ キ サ ン 結 合 に よ っ て つ な が っ た オ リ ゴ マ

ー で あ る こ と が 示 唆 さ れ た 。

【 ０ ０ ２ ８ 】

　 図 ５ に 、 Ｘ Ｒ Ｄ 測 定 の 結 果 を 示 す 。 図 ５ に 示 す よ う に 、 回 折 ピ ー ク が 観 測 さ れ ず 、 非 晶

質 で あ る こ と が 確 認 さ れ た 。 以 上 の 結 果 よ り 、 生 成 物 は 非 晶 質 な オ リ ゴ Ｓ Ｑ で あ る こ と が

確 認 さ れ た 。

【 ０ ０ ２ ９ 】

　 以 上 の 測 定 に よ り 生 成 物 が 非 晶 質 な オ リ ゴ Ｓ Ｑ で あ る こ と が 確 認 さ れ た の で 、 次 に 、 こ

の 生 成 物 が イ オ ン 液 体 の 性 質 を 示 す こ と を 確 認 す る た め に 、 以 下 の 操 作 を 行 い 目 視 観 察 し

た 。 先 ず 、 生 成 物 の 入 っ た サ ン プ ル 瓶 を 水 平 な 状 態 で １ ０ ０ ℃ の オ ー ブ ン 中 で 加 熱 し 、 そ

の 後 、 室 温 に 戻 し た 。 次 に 、 ５ ℃ お き に 一 定 の 温 度 に し て あ る ウ ォ ー タ ー バ ス 中 で こ の サ
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ン プ ル 瓶 を 傾 け た 状 態 で １ ５ 分 間 静 置 し た 。 こ の 操 作 を 各 温 度 で 行 っ た と こ ろ 、 図 ６ に 示

す よ う に 、 約 ３ ５ ℃ 以 上 で 生 成 物 が 流 動 性 を 示 す こ と が 確 認 さ れ た 。

【 ０ ０ ３ ０ 】

　 ま た 、 上 記 の よ う に し て 作 製 し た Ｓ Ｑ イ オ ン 液 体 の Ｄ Ｓ Ｃ （ 示 差 走 査 熱 量 ） 測 定 も 行 っ

た 。 こ の 結 果 を 図 ７ に 示 す 。 － １ ０ ０ ℃ ～ １ ５ ０ ℃ の 範 囲 で 生 成 物 の Ｄ Ｓ Ｃ 測 定 を 行 っ た

と こ ろ 、 図 ７ に 示 す よ う に 、 １ ３ ． ５ ℃ 付 近 に 吸 熱 ピ ー ク が 観 測 さ れ た 。 昇 温 過 程 に お い

て ベ ー ス ラ イ ン が 下 に シ フ ト し て い る こ と か ら 、 こ の 吸 熱 ピ ー ク は Ｔ g に 由 来 す る こ と が

示 唆 さ れ た 。 ま た 、 Ｔ m は 観 測 さ れ な か っ た 。 こ れ は 、 生 成 物 が 非 晶 質 で あ る た め で あ る

。

【 ０ ０ ３ １ 】

　 合 成 に 用 い た モ ノ マ ー （ Ｔ Ｍ Ｔ Ｅ Ｓ Ｐ Ａ Ｃ ） 及 び 触 媒 （ Ｔ Ｆ Ｓ Ｉ ） は い ず れ も 固 体 で あ

り 、 更 に Ｄ Ｓ Ｃ 測 定 よ り １ ０ ０ ℃ 付 近 に 水 の 蒸 発 に 由 来 す る ピ ー ク が 見 ら れ な か っ た こ と

か ら 、 生 成 物 は 、 他 の 媒 体 へ 溶 解 し た 、 い わ ゆ る 「 溶 液 」 で は な い こ と が 確 認 さ れ た 。 以

上 の 結 果 よ り 、 今 回 得 ら れ た 生 成 物 は イ オ ン 液 体 で あ る こ と が 示 唆 さ れ た 。

【 ０ ０ ３ ２ 】

　 ま た 、 Ｔ g （ １ ３ ． ５ ℃ ） と 目 視 観 察 で 流 動 性 を 示 し た 温 度 （ 約 ３ ５ ℃ ） に 違 い が 生 じ

た 理 由 と し て 、 こ の Ｓ Ｑ イ オ ン 液 体 は 、 高 粘 性 で あ る こ と か ら Ｔ g 以 上 の 温 度 に お い て も

す ぐ に 流 動 性 を 示 す こ と が で き な か っ た た め と 考 え ら れ る 。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ７ 】

【 図 ６ 】
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